Бумага и картон

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2009/568/EC 
	Решение Комиссии от 9 июля 2009 г. по установлению экологического критерия присвоения экологической маркировки тонкой бумаге специального назначения 
	 

	2011/333/EU 
	Решение Комиссии от 7  июня 2011 г, учреждающее экологические критерии присвоения экомаркировки ЕС для бумаги для полиграфии и копировальной 
	 

	CEN/TR 15645-1:2008 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Калибровка испытания по определению неприятного вкуса. Часть 1. Запах  
	 

	CEN/TR 15645-2:2008 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Калибровка испытания по определению неприятного вкуса. Часть 2. Жирные пищевые продукты  
	 

	CEN/TR 15645-3:2008 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Калибровка испытания по определению неприятного вкуса. Часть 3. Сухие пищевые продукты 
	 

	EN 643:2001 
	Перечень европейских стандартных сортов макулатуры 
	 

	EN 645:1993 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе холодной воды 
	Русский 

	EN 646:2006 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение светостойкости окрашенных бумаги и картона 
	 

	EN 647:1993 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта  с пищевыми продуктами. Приготовление экстракта на основе горячей воды 
	Русский 

	EN 648:2006 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги и картона 
	 

	EN 920:2000 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания сухих веществ в водном экстракте 
	 

	EN 1104:2005 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение переноса антимикробных компонентов 
	 

	EN 1230-1:2009 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах 
	 

	EN 1230-2:2009 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус) 
	 

	EN 1541:2001 
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение формальдегида в водном экстракте 
	 

	EN 12497:2005 
	Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания ртути в водном экстракте 
	 

	EN 12498:2005 
	Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия и свинца в водном экстракте 
	 

	EN 14086:2003 
	Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Глянец при угле 45° в параллельном пучке, метод DIN 
	 

	EN 14719:2005 
	Целлюлоза, бумага и картон. Определение содержания диизопропилнафталина (DIPN) методом экстракции растворителями 
	 

	EN 20187:1993 
	Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания, и методика контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов 
	 

	EN 20535:1994 
	Бумага и картон. Определение водопоглащения. Метод Кобба 
	 

	EN 21974:1994 
	Бумага. Определение сопротивления раздиру (Метод Элмендорфа 
	 

	EN ISO 186:2002 
	Бумага и картон. Отбор образцов для определения среднего качества 
	 

	EN ISO 217:2008 
	Бумага. Размеры до обрезки. Обозначение и допуски для основных и дополнительных диапазонов, и указание продольного направления 
	 

	EN ISO 287:2009 
	Бумага и картон. Определение содержания влаги. Метод высушивания в печи 
	 

	EN ISO 534:2011 
	Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема 
	 

	EN ISO 536:1996 
	Бумага и картон. Определение массы 1 м.кв 
	 

	EN ISO 638:2008 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение содержания сухого вещества. Метод с применением печной сушки 
	 

	EN ISO 1924-2:1995 
	Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 2. Метод удлинения с постоянной скоростью 
	 

	EN ISO 2759:2003 
	Картон. Испытание на сопротивление продавливанию 
	 

	EN ISO 3035:2011 
	Картон фибровый гофрированный. Определение сопротивления плоскостному сжатию 
	 

	EN ISO 3037:2007 
	Картон гофрированный. Определение сопротивления раздавливанию кромки (метод невощеной кромки) 
	 

	EN ISO 7263:2011 
	Слой средний гофрированного картона. Определение сопротивления раздавливанию после лабораторного гофрирования 
	 

	EN ISO 8254-1:2009 
	Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Часть 1. Глянец под углом 75° в сходящемся пучке, метод TAPPI 
	 

	EN ISO 8254-2:2003 
	Бумага и картон. Измерение отражающего глянца. Часть 2. Глянец под углом 75° с  параллельным пучком, метод DIN 
	 

	EN ISO 9706:1998 
	Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности 
	 

	EN ISO 12625-1:2011 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 1. Общее руководство по терминам 
	 

	EN ISO 12625-3:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 3. Определение толщины, объемной толщины и кажущейся объемной плотности 
	 

	EN ISO 12625-7:2007 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 7. Определение оптических свойств 
	 

	EN ISO 12625-8:2010 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 8. Время водопоглощения и водопоглощающая способность, метод испытания погружением корзины 
	 


	EN ISO 15318:1999 
	Целлюлозная масса, бумага и картон. Определение семи предусмотренных стандартом полихлорированных дифенилов (PCB) 
	 

	EN ISO 15320:2011 
	Целлюлоза, бумага и картон. Определение содержания пентахлорфенола в водном экстракте 
	 

	EN ISO 15755:1999 
	Бумага и картон. Анализ нежелательных примесей 
	 

	ISO 186:2002 
	Бумага и картон. Отбор образцов для определения среднего качества 
	 

	ISO 187:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытаний, и методика контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов 
	Русский 

	ISO 217:2008 
	Бумага. Размеры до обрезки. Обозначение и допуски для основных и дополнительных диапазонов, и указание продольного направления 
	 

	ISO 287:2009 
	Бумага и картон. Определение содержания влаги. Метод высушивания в печи 
	 

	ISO 534:2011 
	Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема 
	 

	ISO 535:1991 
	Бумага и картон. Определение водопоглощения. Метод Кобба 
	 

	ISO 536:1995 
	Бумага и картон. Определение массы 1 кв.м. 
	Русский 

	ISO 638:2008 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение содержания сухого вещества. Метод с применением печной сушки 
	 

	ISO 1924-2:2008 
	Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 2. Метод удлинения с постоянной скоростью (20 мм/мин) 
	 

	ISO 1924-3:2005 
	Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 3. Метод удлинения с постоянной скоростью (100 мм/мин) 
	Русский 

	ISO 1974:1990 
	Бумага. Определение сопротивления раздиру (Метод Элмендорфа) 
	 

	ISO 2144:1997 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение остатка (золы) при сгорании при 900°С 
	Русский 

	ISO 2469:2007 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение коэффициента диффузной энергетической яркости 
	Русский 

	ISO 2470-1:2009 
	Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра. Часть 1. Условия внутреннего дневного света (Степень белизны по ISO) 
	 

	ISO 2470-2:2008 
	Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра. Часть 2. Условия наружного дневного света (Степень белизны D65) 
	 

	ISO 2471:2008 
	Бумага и картон. Определение непрозрачности бумаги (бумажной подложки). Метод диффузного отражения 
	 

	ISO 2493-1:2010 
	Бумага и картон. Определение сопротивления изгибу. Часть 1. Постоянный коэффициент жесткости 
	 

	ISO 2493-2:2011 
	Бумага и картон. Определение сопротивления изгибу. Часть 2. Испытательный прибор Табера 
	 

	ISO 2528:1995 
	Материалы листовые. Определение паропроницаемости. Гравиметрический метод (метод чашки) 
	 

	ISO 2758:2001 
	Бумага. Испытание на сопротивление продавливанию 
	 

	ISO 2759:2001 
	Картон. Испытание на сопротивление продавливанию 
	 

	ISO 3034:2011 
	Картон фибровый гофрированный. Определение толщины одного листа 
	 

	ISO 3035:2011 
	Картон фибровый гофрированный. Определение сопротивления плоскостному сжатию 
	 

	ISO 3036:1975 
	Картон. Определение сопротивления проколу 
	 

	ISO 3037:2007 
	Картон гофрированный. Определение сопротивления раздавливанию кромки (метод невощеной кромки) 
	 

	ISO 3038:1975 
	Картон фибровый гофрированный. Определение водонепроницаемости клеевого соединения методом погружения 
	 

	ISO 3039:2010 
	Картон фибровый гофрированный. Определение массы 1 кв. м. составляющих слоев после разделения в граммах 
	 

	ISO 3689:1983 
	Бумага и картон. Определение сопротивления продавливанию после погружения в воду 
	 

	ISO 3781:2011 
	Бумага и картон. Определение прочности при растяжении после погружения в воду 
	 

	ISO 3783:2006 
	Бумага и картон. Определение прочности на выщипывание. Метод с применением возрастающей скорости и испытательного прибора типа IGT (электрическая модель) 
	 

	ISO 4046-1:2002 
	Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь. Часть 1. Алфавитный указатель 
	 

	ISO 4046-4:2002 
	Бумага, картон, целлюлоза и связанные с ними термины. Словарь. Часть 4. Сорта бумаги и картона и продукты переработки 
	 

	ISO 4046-5:2002 
	Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь. Часть 5. Свойства целлюлозы, бумаги и картона 
	 

	ISO 4094:2005 
	Бумага, картон и целлюлоза. Международная калибровка испытательных приборов. Назначение и аттестация лабораторий по стандартизации и уполномоченных лабораторий 
	Русский 

	ISO 5626:1993 
	Бумага. Определение сопротивления излому 
	 

	ISO 5627:1995 
	Бумага и картон. Определение гладкости (Метод Бекка) 
	 

	ISO 5628:1990 
	Бумага и картон. Определение жесткости при сгибании статическими методами. Общие принципы 
	Русский 

	ISO 5629:1983 
	Бумага и картон. Определение жесткости при сгибании. Метод резонанса 
	 

	ISO 5630-1:1991 
	Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 1. Сухая термообработка при 105  °С 
	Русский 

	ISO 5630-3:1996 
	Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 3. Тепловая обработка с увлажнением  при температуре 80 °С и относительной влажности 65 % 
	 

	ISO 5630-4:1986 
	Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 4. Сухая термообработка при 120 или 150 °С 
	Русский 

	ISO 5630-5:2008 
	Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 5. Выдержка при повышенной температуре 100 °С 
	 

	ISO 5630-6:2009 
	Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 6. Воздействие атмосферного загрязнения (двуокиси азота) 
	 

	ISO 5631-1:2009 
	Бумага и картон. Определение цвета методом диффузного отражения. Часть 1. Условия внутреннего дневного света (C/2°) 
	 

	ISO 5631-2:2008 
	Бумага и картон. Определение цвета методом диффузного отражения. Часть 2. Условия наружного дневного света (D65/10°) 
	 

	ISO 5631-3:2008 
	Бумага и картон. Определение цвета методом диффузного отражения. Часть 3. Условия освещения в помещении (D50/2°) 
	 

	ISO 5633:1983 
	Бумага и картон. Определение водостойкости 
	 

	ISO 5635:1978 
	Бумага. Измерение изменения размеров после погружения в воду 
	 

	ISO 5636-1:1984 
	Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 1. Общий метод 
	Русский 

	ISO 5636-3:1992 
	Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 3. Метод Бендтсена 
	 

	ISO 5636-4:2005 
	Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 4. Метод Шеффилда 
	Русский 

	ISO 5636-5:2003 
	Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости и сопротивления (средний диапозон измерения). Часть 5. Метод Герли 
	 

	ISO 5637:1989 
	Бумага и картон. Определение водопоглощения и увеличения толщины после погружения в воду 
	 

	ISO 5638:1978 
	Картон фибровый прессованный. Определение массы 1 кв.м одного слоя 
	 

	ISO 5647:1990 
	Бумага и картон. Определение содержания диоксида титана 
	Русский 

	ISO 6587:1992 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение удельной электропроводности водного экстракта 
	 

	ISO 6588-1:2005 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение рH водных экстрактов. Часть 1. Холодное экстрагирование 
	Русский 

	ISO 6588-2:2005 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение рH водных экстрактов. Часть 2. Горячее экстрагирование 
	Русский 

	ISO 7263:2011 
	Слой средний гофрированного картона. Определение сопротивления раздавливанию после лабораторного гофрирования 
	 

	ISO 8226-1:1994 
	Бумага и картон. Измерение коэффициента расширения при изменении влажности. Часть 1. Способность к расширению при изменении влажности до максимальной относительной влажности до 68% 
	Русский 

	ISO 8226-2:1990 
	Бумага и картон. Измерение коэффициента расширения при изменении влажности. Часть 2. Способность к расширению при изменении влажности до максимальной относительной влажности до 86% 
	 

	ISO 8254-1:2009 
	Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Часть 1. Глянец под углом 75° в сходящемся пучке, метод TAPPI 
	 

	ISO 8254-2:2003 
	Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Часть 2. Глянец при угле 75° в параллельном пучке, метод DIN 
	 

	ISO 8254-3:2004 
	Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Часть 3. Глянец при угле 20° в сходящемся пучке, метод TAPPI 
	 

	ISO 8784-1:2005 
	Бумага, картон и целлюлоза. Микробиологическое исследование. Часть 1. Подсчет общего количества бактерий, дрожжей и плесени на основе дезинтеграции 
	Русский 

	ISO 8787:1986 
	Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма 
	Русский 

	ISO 8791-1:1986 
	Бумага и картон. Определение шероховатости /гладкости (методы определения воздухопроницаемости). Часть 1. Общий метод 
	Русский 

	ISO 8791-2:1990 
	Бумага и картон. Определение шероховатости /гладкости (методы определения воздухопроницаемости). Часть 2. Метод Бендсена 
	 

	ISO 8791-3:2005 
	Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы определения воздухопроницаемости). Часть 3. Метод Шеффилда 
	 

	ISO 8791-4:2007 
	Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы определения воздухопроницаемости). Часть 4. Метод испытания печатной поверхности 
	 

	ISO 9184-1:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 1. Общий метод 
	Русский 

	ISO 9184-2:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 2. Руководство по окрашиванию 
	Русский 

	ISO 9184-3:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 3. Испытание на окрашивание по Герцбергу 
	 

	ISO 9184-4:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 4. Испытание на окрашивание методом "C"по Графу 
	 

	ISO 9184-5:1990 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 5. Испытание на окрашивание по Лофтон-Мерритту (модификация испытания по Уисбару) 
	 

	ISO 9184-6:1994 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 6. Определение линейной массы волокна 
	Русский 

	ISO 9184-7:1994 
	Бумага, картон и целлюлоза. Анализ композиции волокна. Часть 7. Определение массового коэффициента 
	Русский 

	ISO 9197:2006 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение содержания хлоридов, растворимых в воде 
	 

	ISO 9198:2001 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение водорастворимых сульфатов. 
	 

	ISO 9416:2009 
	Бумага. Определение коэффициентов светорассеяния и светопоглощения (с применением теории Кубелки-Мунка) 
	 

	ISO 9706:1994 
	Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности. 
	Русский 

	ISO 9895:2008 
	Бумага и картон. Сопротивление сжатию. Испытание на коротких катках 
	 

	ISO 9932:1990 
	Бумага и картон. Определение скорости прохождения водяного пара через листовые материалы. Динамический и статистический методы с применением газа 
	Русский 

	ISO 10716:1994 
	Бумага и картон. Определение резервной щелочности 
	Русский 

	ISO 10775:1995 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение содержания кадмия. Спектрометрический метод атомной абсорбции 
	Русский 

	ISO 11093-1:1994 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 1. Отбор проб 
	Русский 

	ISO 11093-2:1994 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 2. Кондиционирование образцов для испытаний 
	Русский 

	ISO 11093-3:1994 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 3. Определение содержания влаги методом печной сушки 
	Русский 

	ISO 11093-4:1997 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 4. Измерение параметров 
	Русский 

	ISO 11093-5:2009 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 5. Определение характеристик концентрического вращения 
	 

	ISO 11093-6:2005 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 6. Определение прочности на изгиб трехточечным методом 
	Русский 

	ISO 11093-7:2011 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 7. Определение модуля пластичности с помощью трехточечного метода 
	 

	ISO 11093-8:1997 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 8. Определение собственной частоты и модуля упругости при изгибе путем экспериментального анализа методом нормальных волн 
	Русский 

	ISO 11093-9:2006 
	Бумага и картон. Испытание гильз. Часть 9. Определение сопротивления раздавливанию 
	Русский 

	ISO 11108:1996 
	Информация и документация. Архивная бумага. Требования к эксплуатационному качеству и долговечности 
	 

	ISO 11475:2004 
	Бумага и картон. Определение белизны по CIE, источник света D65/10° (наружный дневной свет) 
	 

	ISO 11476:2010 
	Бумага и картон. Определение белизны CIE, C/2° (освещение в помещении) 
	 

	ISO 11480:1997 
	Целлюлоза, бумага и картон. Определение общего содержания хлора и органически связанного хлора 
	Русский 

	ISO 11556:2005 
	Бумага и картон. Определение скручиваемости с применением одиночного вертикально подвешенного испытательного образца 
	Русский 

	ISO 12192:2011 
	Бумага и картон. Определение предела прочности на сжатие. Испытание жесткости по разрушению кольца 
	 

	ISO 12625-1:2011 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 1. Общее руководство по терминам 
	 

	ISO 12625-3:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 3. Определение толщины, объемной толщины и кажущейся объемной плотности 
	Русский 

	ISO 12625-4:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 4. Определение прочности на растяжение, растяжения при разрыве и поглощения энергии при растяжении 
	Русский 

	ISO 12625-5:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 5. Определение прочности на растяжение во влажном состоянии 
	Русский 

	ISO 12625-6:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 6. Определение массы 1 кв.метра 
	Русский 

	ISO 12625-7:2007 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 7. Определение оптических свойств 
	Русский 

	ISO 12625-8:2010 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 8. Время водопоглощения и водопоглощающая способность, метод испытания погружением корзины 
	 

	ISO 12625-9:2005 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 9. Определение прочности на разрыв под действием внутреннего давления шарика 
	Русский 

	ISO 12625-12:2010 
	Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 12. Определение прочности линий перфорации на разрыв. Расчет эффективности перфорации 
	 

	ISO 12830:2011 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение растворимых в кислоте магния, кальция, марганца, железа, меди, натрия и калия 
	 

	ISO 13542:2006 
	Бумага и картон. Технические условия на внутренние диаметры гильз для рулонов 
	Русский 

	ISO 13821:2002 
	Картон гофрированный.  Определение сопротивления раздавливанию кромки. Метод вощеной кромки 
	 

	ISO 14968:1999 
	Бумага и картон. Бумага офисная, нарезанная на листы канцелярского формата. Измерение коробления в пачке бумаги 
	 

	ISO 15318:1999 
	Целлюлозная масса, бумага и картон. Определение семи предусмотренных стандартом полихлордифенилов (PCB) 
	 

	ISO 15320:2011 
	Целлюлоза, бумага и картон. Определение содержания пентахлорфенола в водном экстракте 
	 

	ISO 15359:1999 
	Бумага и картон. Определение статических и кинетических коэффициентов трения. Метод горизонтальной плоскости 
	 

	ISO 15754:2009 
	Бумага и картон. Определение прочности на разрыв в z-направлении 
	 

	ISO 15755:1999 
	Бумага и картон. Анализ нежелательных примесей 
	 

	ISO 16532-1:2008 
	Бумага и картон. Определение жиростойкости. Часть 1. Испытание на проницаемость 
	 

	ISO 16532-2:2007 
	Бумага и картон. Определение жиростойкости. Часть 2. Определение отталкивающей способности поверхности 
	Русский 

	ISO 16532-3:2010 
	Бумага и картон. Определение жиростойкости. Часть 3. Испытание пустот в пергамине и жиронепроницаемой бумаге с применением скипидара 
	 

	ISO 17812:2007 
	Бумага, картон и целлюлоза. Определение содержания общего магния, общего кальция, общего марганца, общего железа и общей меди 
	 

	ISO 22414:2004 
	Бумага. Бумага офисная, нарезанная на листы канцелярского формата. Определение качества кромки 
	 

	ISO 22754:2008 
	Целлюлоза и бумага. Определение эффективной остаточной концентрации краски ( число ERIC) посредством измерения отражения инфракрасного излучения 
	 

	ISO 22891:2007 
	Бумага. Определение коэффициента пропускания света путем измерения коэффициента диффузного отражения 
	Русский 

	ISO/TR 24498:2006 
	Бумага, картон и целлюлоза. Оценка погрешности для методов испытания 
	Русский 

	ISO/TR 25477:2008 
	Бумага, картон и целлюлоза. Основное руководство по проведению измерений при анализе изображения 
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