Поропласты

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 14933:2007 
	Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из   пенополистирола (XPS). Требования 
	 

	EN 14934:2007 
	Изоляция тепловая и легковесные продукты наполнения для применения в гражданском строительстве. Продукция заводского изготовления из  опресованного пенополистирола (XPS). Требования 
	 

	EN 15702:2008 
	Поропласты. Методика подсчета пор эластичного и жесткого полиуретана 
	 

	EN ISO 844:2009 
	Поропласты жесткие. Определение характеристик при сжатии 
	 

	EN ISO 845:2009 
	Поропласты и пористая резина. Определение объемной плотности 
	 

	EN ISO 1798:2008 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение предела прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве 
	 

	EN ISO 1856:2000 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение остаточной деформации при сжатии 
	 

	EN ISO 1923:1995 
	Поропласты и пористая резина. Определение линейных размеров 
	 

	EN ISO 2439:2008 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение твердости (метод вдавливания) 
	 

	EN ISO 2440:1999 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные и жесткие. Испытания на ускоренное старение 
	 

	EN ISO 3385:1995 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение усталости при постоянной нагрузке 
	 

	EN ISO 3386-1:1997 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение динамометрических характеристик при сжатии. Часть 1. Материалы низкой плотности 
	 

	EN ISO 3386-2:1998 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение динамометрических характеристик при сжатии. Часть 2. Материалы высокой плотности 
	 

	EN ISO 3582:2000 
	Материалы полимерные пористые гибкие. Лабораторная оценка характеристик горения горизонтально расположенных небольших образцов под действием небольшого пламени 
	 

	EN ISO 4590:2003 
	Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор 
	 

	EN ISO 4638:1995 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение воздухопроницаемости 
	 

	EN ISO 4651:1995 
	Поропласты и пористая резина. Определение динамической амортизирующей способности 
	 

	EN ISO 5999:2007 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Пенополиуретан, применяемый в условиях нагрузки, за исключением основы ковров. Технические условия 
	 

	EN ISO 7214:2007 
	Поропласты. Полиэтилен. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 7231:2010 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение величины воздушного потока при постоянном перепаде давления 
	 

	EN ISO 8067:2008 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение прочности на раздир 
	 

	EN ISO 8307:2007 
	Материалы полимерные ячеистые гибкие. Определение упругости по отскоку шарика 
	 

	EN ISO 9054:1999 
	Поропласты жесткие. Методы испытаний материалов с высокой плотностью и способностью к самообразованию пленки 
	 

	EN ISO 10066:1997 
	Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение ползучести при сжатии 
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