Магнитные материалы 

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 10265:1995 
	Материалы магнитные. Требования к листам и полосам из стали с установленными механическими и магнитными свойствами 
	 

	EN 10280:2001+А1:2007 
	Материалы магнитные. Методы измерений магнитных свойств магнитного листа и полосы при помощи прибора для испытания на одном листе 
	 

	EN 10282:2001 
	Материалы магнитные. Метод определения поверхностного сопротивления изоляции магнитных листов и полос 
	 

	EN 10330:2003 
	Материалы магнитные. Метод измерения коэрцитивной силы магнитных материалов в открытой цепи 
	 

	EN 10331:2003 
	Материалы магнитные. Технические требования к мягким спеченным магнитным материалам 
	 

	EN 10342:2005 
	Материалы магнитные. Классификация изоляций поверхности листов, полос и слоистых материалов из электротехнической стали 
	 

	EN 60404-2:1998 
	Материалы магнитные. Часть 2. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с помощью рамки Эпштейна 
	 

	EN 60404-4:1997 
	Материалы магнитные. Часть 4. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких материалов при постоянном токе 
	 

	EN 60404-5:2007 
	Материалы магнитные. Часть 5. Магнитно-твердые материалы (постоянные магниты). Методы измерений магнитных свойств 
	 

	EN 60404-6:2003 
	Материалы магнитные. Часть 6. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких металлических и порошковых материалов в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц с помощью кольцевых образцов 
	 

	EN 60404-8-6:2009 
	Материалы магнитные. Часть 8-6. Технические условия на отдельные материалы. Магнитно-мягкие металлические материалы 
	 

	EN 60404-13:2007 
	Материалы магнитные. Часть 13. Методы измерений плотности, удельного сопротивления и коэффициента заполнения пакета листов и полос из электротехнической стали 
	 

	EN 60404-14:2002 
	Материалы магнитные. Часть 14. Методы измерений магнитного дипольного момента образца из ферромагнитного материала методом изъятия или методом вращения 
	 

	EN 60424-2:1997 
	Руководство по установлению предельных значений неровностей поверхности ферритовых сердечников. Часть 2. RM-сердечники 
	 

	EN 60556:2006 
	Материалы гиромагнитные, предназначенные для применения на сверхвысоких частотах. Методы измерений характеристик 
	 

	EN 61332:2005 
	Классификация мягких ферромагнитных материалов 
	 

	EN 61333:1998 
	Маркировка U и E-образных ферритовых сердечников 
	 

	EN 62197-1:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к оценке качества. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60050-221:1990 
	Международный электротехнический словарь. Глава 221. Магнитные материалы и компоненты 
	Русский 

	IEC 60404-1-1:2004 
	Материалы магнитные. Часть 1-1. Классификация. Изоляция поверхности электротехнических стальных листов, полос и пластин 
	 

	IEC 60404-1:2000 
	Материалы магнитные. Часть 1. Классификация 
	 

	IEC 60404-2:1996 
	Материалы магнитные. Часть 2. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с помощью рамки Эпштейна 
	 

	IEC 60404-2:2008 
	Материалы магнитные. Часть 2. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с помощью рамки Эпштейна 
	 

	IEC 60404-3:1992 
	Материалы магнитные. Часть 3. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с использованием прибора для испытания на одном листе 
	 

	IEC 60404-3:2002 
	Материалы магнитные. Часть 3. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с использованием прибора для испытания на одном листе 
	 

	IEC 60404-3:2010 
	Материалы магнитные. Часть 3. Методы измерений магнитных свойств листовой и полосовой электротехнической стали с использованием прибора для испытания на одном листе 
	 

	IEC 60404-4:1995 
	Материалы магнитные. Часть 4. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких материалов при постоянном токе 
	 

	IEC 60404-4:2000 
	Материалы магнитные. Часть 4. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких материалов при постоянном токе 
	 

	IEC 60404-4:2008 
	Материалы магнитные. Часть 4. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких материалов при постоянном токе 
	 

	IEC 60404-5:1993 
	Материалы магнитные. Часть 5. Магнитно-твердые материалы (постоянные магниты). Методы измерений магнитных свойств 
	 

	IEC 60404-6:2003 
	Материалы магнитные. Часть 6. Методы измерений магнитных свойств магнитно-мягких металлических и порошковых материалов в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц с помощью кольцевых образцов 
	 

	IEC 60404-7:1982 
	Материалы магнитные. Часть 7. Методы измерений коэрцитивной силы магнитных материалов в открытом магнитном контуре 
	 

	IEC 60404-8-1:2001 
	Материалы магнитные. Часть 8-1. Технические условия на отдельные материалы. Магнитотвердые материалы 
	 

	IEC 60404-8-1:2004 
	Материалы магнитные. Часть 8-1. Технические условия на отдельные материалы. Магнитотвердые материалы 
	 

	IEC 60404-8-3:2005 
	Материалы магнитные. Часть 8-3. Технические условия на отдельные материалы. Холоднокатаные листы и полосы из электротехнической нелегированной и легированной стали, поставляемые в виде полуфабрикатов 
	 

	IEC 60404-8-4:1998 
	Материалы магнитные. Часть 8-4. Технические условия на отдельные материалы. Холоднокатаные неориентированные листы и полосы из электротехнической стали, поставляемые в готовом виде 
	 

	IEC 60404-8-5:1989 
	Материалы магнитные. Часть 8. Технические условия на отдельные материалы. Раздел 5. Технические условия на стальные листы и полосы с заданными механическими характеристиками и магнитной проницаемостью 
	 

	IEC 60404-8-6:1999 
	Материалы магнитные. Часть 8-6. Технические условия на отдельные материалы. Магнитно-мягкие металлические материалы 
	 

	IEC 60404-8-6:2007 
	Материалы магнитные. Часть 8-6. Технические условия на отдельные материалы. Магнитно-мягкие металлические материалы 
	 

	IEC 60404-8-7:2008 
	Материалы магнитные. Часть 8-7. Технические условия на отдельные материалы. Холоднокатаные текстурированные листы и полосы из электротехнической стали, поставляемые в готовом виде 
	 

	IEC 60404-8-8:1991 
	Материалы магнитные. Часть 8. Технические условия на отдельные материалы. Раздел 8. Технические условия на тонкие полосы из магнитной стали для использования на средних частотах 
	 

	IEC 60404-8-9:1994 
	Материалы магнитные. Часть 8. Технические условия на отдельные материалы. Раздел 9. Технические условия на спеченные мягко-магнитные материалы 
	 

	IEC 60404-8-10:2009 
	Материалы магнитные. Часть 8. Технические условия на отдельные материалы. Раздел 10. Магнитные материалы (железо и сталь) для использования в реле 
	 

	IEC 60404-9:1987 
	Материалы магнитные. Часть 9. Методы определения геометрических характеристик магнитных стальных листов и полос 
	 

	IEC 60404-10:1988 
	Материалы магнитные. Часть 10. Методы измерений магнитных свойств стальных листов и полос на средних частотах 
	 

	IEC 60404-11:1991 
	Магнитные материалы. Часть 11. Метод испытания на определение поверхностного сопротивления изоляции магнитных листов и полос 
	 

	IEC 60404-11:1999 
	Магнитные материалы. Часть 11. Метод испытания на определение поверхностного сопротивления изоляции магнитных листов и полос 
	 

	IEC 60404-12:1992 
	Материалы магнитные. Часть 12. Руководство по методам оценки температурных возможностей межслойных изоляционных покрытий 
	 

	IEC 60404-13:1995 
	Материалы магнитные. Часть 13. Методы измерений плотности, удельного сопротивления и коэффициента заполнения пакета листов и полос из электротехнической стали 
	 

	IEC 60404-14:2002 
	Материалы магнитные. Часть 14. Методы измерений магнитного дипольного момента образца из ферромагнитного материала методом изъятия или методом вращения 
	 

	IEC 60635:1978 
	Тороидальные ленточные витые сердечники, изготовленные из магнитомягких материалов 
	Русский 

	IEC 60647:1979 
	Размеры магнитных ферритовых сердечников, предназначенных для использования в источниках питания (ЕС-сердечники) 
	Русский 

	IEC 61333:1996 
	Маркировка U и E-образных ферритовых сердечников 
	 

	IEC 61609:1996 
	Компоненты микроволновые ферритовые. Руководство по составлению технических условий 
	 

	IEC 62044-3:2000 
	Сердечники из магнитно-мягких материалов. Методы измерений. Часть 3. Магнитные свойства при высоком уровне возбуждения 
	 

	IEC/TR 61807:1999 
	Свойства магнитные магнитотвердых материалов при повышенных температурах. Методы измерений 
	 

	IEC/TR 62331:2005 
	Магнитометрия импульсного поля 
	 

	IEC/TR 62383:2006 
	Определение магнитных потерь под воздействием магнитных поляризующих колебаний, включая компоненты высших гармоник. Измерение, моделирование и методы расчета 
	 

	IEC/TR 62517:2009 
	Намагничивающая характеристика постоянных магнитов 
	 

	IEC/TR 62518:2009 
	Магниты спеченные редкоземельные. Стабильность магнитных свойств при повышенных температурах 
	 

	IEC/TR 62581:2010 
	Сталь электротехническая. Методы измерения магнитострикционных характеристик с использованием образцов для испытания на одном листе и испытательных образцов Эпштейна 
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