Проводниковые материалы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CLC/TR 50480:2011 
	Определение площади поперечного сечения проводов и выбор защитных устройств 
	 

	EN 61788-1:2007 
	Сверхпроводимость. Часть 1. Измерение критических токов. Постоянный критический ток в композитных сверхпроводниках Nb-Ti 
	 

	EN 61788-2:2007 
	Сверхпроводимость. Часть 2. Измерение критического тока. Постоянный критический ток в композитных сверхпроводниках из Nb3Sn 
	 

	EN 61788-3:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 3. Измерение критического тока. Постоянный критический ток в оксидных сверхпроводниках Bi-2212 и Bi-2223 c оболочкой из серебра и/или сплава серебра 
	 

	EN 61788-4:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 4. Измерение коэффициента остаточного сопротивления. Коэффициент остаточного сопротивления композитных сверхпроводников Nb-Ti 
	 

	EN 61788-5:2001 
	Сверхпроводимость. Часть 5. Матрица измерения величины объема содержания сверхпроводников. Величина объемного содержания в композитных сверхпроводниках Cu/Nb-Ti 
	 

	EN 61788-6:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 6. Измерение механических характеристик. Испытание на растяжение при комнатной температуре композитных сверхпроводников Cu/Nb-Ti 
	 

	EN 61788-7:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 7. Измерение электронных характеристик. Поверхностное сопротивление сверхпроводников при сверхвысоких частотах 
	 

	EN 61788-9:2005 
	Сверхпроводимость. Часть 9. Измерения объемных высокотемпературных сверхпроводников. Плотность захвата потока крупнозернистых оксидных сверхпроводников 
	 

	EN 61788-10:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 10. Измерение критической температуры. Определение критической температуры композитных сверхпроводников методом сопротивления 
	 

	EN 61788-11:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 11. Измерение коэффициента остаточного сопротивления. Коэффициент остаточного сопротивления композитных сверхпроводников Nb3Sn 
	 

	EN 61788-12:2002 
	Сверхпроводимость. Часть 12. Матрица для измерения соотношения объема сверхпроводников. Объемное отношение меди к не меди в композитных сверхпроводящих приборах Nb3Sn 
	 

	EN 61788-13:2003 
	Сверхпроводимость. Часть 13. Измерения потерь на переменном токе. Магнитометрические методы измерений гистерезисной потери тока в  многоволокнистых композиционных материалах на основе Cu/Nb-Ti 
	 

	EN 61788-14:2010 
	Сверхпроводимость. Часть 14. Сверхпроводящие силовые устройства. Общие требования к испытаниям по определению характеристик токовводов, предназначенных для силовых сверхпроводящих устройств 
	 

	EN 61788-15:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 15. Измерение электронных характеристик. Характеристическое поверхностное полное сопротивление пленок сверхпроводников при сверхвысоких частотах 
	 

	IEC 60028:1925 
	Международный стандарт на сопротивление меди 
	 

	IEC 60105:1958 
	Рекомендации, касающиеся технически чистого алюминия для шин 
	 

	IEC 60465:1988 
	Технические условия на неиспользованные изоляционные минеральные масла для кабелей с маслопроводами 
	 

	IEC 61788-1:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 1. Измерение критических токов. Постоянный критический ток в композитных сверхпроводниках Nb-Ti 
	 

	IEC 61788-2:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 2. Измерение критического тока . Постоянный критический ток в композитных сверхпроводниках из Nb3Sn 
	 

	IEC 61788-3:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 3. Измерение критического тока. Постоянный критический ток в оксидных сверхпроводниках Bi-2212 и Bi-2223 c оболочкой из серебра и/или сплава серебра 
	 

	IEC 61788-4:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 4. Измерение коэффициента остаточного сопротивления. Коэффициент остаточного сопротивления композитных сверхпроводников Nb-Ti 
	 

	IEC 61788-5:2000 
	Сверхпроводимость. Часть 5. Матрица измерения величины объема содержания сверхпроводников. Величина объемного содержания в композитных сверхпроводниках Cu/Nb-Ti 
	 

	IEC 61788-6:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 6. Измерение механических характеристик. Испытание на растяжение при комнатной температуре композитных сверхпроводников Cu/Nb-Ti 
	 

	IEC 61788-7:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 7. Измерение электронных характеристик. Поверхностное сопротивление сверхпроводников при сверхвысоких частотах 
	 

	IEC 61788-9:2005 
	Сверхпроводимость. Часть 9. Измерения объемных высокотемпературных сверхпроводников. Плотность захвата потока крупнозернистых оксидных сверхпроводников 
	 

	IEC 61788-10:2006 
	Сверхпроводимость. Часть 10. Измерение критической температуры. Определение критической температуры композитных сверхпроводников методом сопротивления 
	 

	IEC 61788-11:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 11. Измерение коэффициента остаточного сопротивления. Коэффициент остаточного сопротивления композитных сверхпроводников Nb3Sn 
	 

	IEC 61788-12:2002 
	Сверхпроводимость. Часть 12. Матрица для измерения соотношения объема сверхпроводников. Объемное отношение меди к не меди в композитных сверхпроводящих приборах Nb3Sn 
	 

	IEC 61788-13:2003 
	Сверхпроводимость. Часть 13. Измерения потерь на переменном токе. Магнитометрические методы измерений гистерезисной потери тока в  многоволокнистых композиционных материалах на основе Cu/Nb-Ti 
	 

	IEC 61788-14:2010 
	Сверхпроводимость. Часть 14. Сверхпроводящие силовые устройства. Общие требования к испытаниям по определению характеристик токовводов, предназначенных для силовых сверхпроводящих устройств 
	 

	IEC 61788-15:2011 
	Сверхпроводимость. Часть 15. Измерение электронных характеристик. Характеристическое поверхностное полное сопротивление пленок сверхпроводников при сверхвысоких частотах 
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